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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 

 

 

A = Luas penampang 

D = Diameter 

E = Modulus elastisitas 

f’c = Kuat desak  

fct = Kuat tarik belah  

L = Panjang 

P = Beban 

Wc = Berat Jenis Beton 

  = Tegangan 

  = Regangan 
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INTISARI 

“KARAKTERISTIK BETON RINGAN MENGGUNAKAN AGREGAT 

KASAR PLASTIK HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)” Antonius 

Sihombing, NPM: 140215617, Tahun 2018, Bidang Peminatan Struktur, Program 

Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

 Penggunaan beton ringan merupakan suatu upaya untuk membuat bangunan 

menjadi ringan. Massa bangunan yang ringan akan memperkecil kerusakan yang 

disebabkan oleh gempa. Beton ringan dapat dibuat dengan menggunakan agregat 

kasar dan agregat halus yang memiliki massa yang ringan. Massa agregat sangat 

berpengaruh pada berat massa beton. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian 

pembuatan beton ringan menggunakan subsitusi agregat kasar berbahan plastik 

terhadap kerikil.  

 Penelitian ini, mengacu pada ACI 211.1.1991,  dengan mengaplikasikan 

agregat kasar berbahan plastik sebagai pengganti kerikil. Pengujian agregat kasar 

dan halus mengacu pada SK SNI-04 1989 dan ASTM C330-89.Penelitian yang 

dilakukan menggunakan benda uji 60 silinder dengan pengujian berat volume 

beton, kuat desak beton, kuat tarik belah beton dan modulus elastisitas beton. Umur 

7,14,dan 28 hari dengan variasi 0%, 20%, 40%, 60%, 80% 

Berdasarkan pengujian beton umur 28 hari dengan variasi 0%, 20%, 40%, 

60%, 80%  yang telah dilakukan didapatkan nilai kuat desak beton secara berturut-

turut 21,79  MPa; 14,43 MPa; 13,39 MPa; 8,38 MPa; 5,94 MPa, hasil pengujian 

kuat tarik belah  2,452 MPa; 2,002 MPa; 1,477 MPa; 1,435 MPa; 1,224 MPa, dan 

nilai modulus elastisitas 21738,044 MPa; 11823,444 MPa; 10814,344 MPa; 

7626,301 MPa. Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, jika 

dibandingkan dengan variasi 40%, 60%, 80% bahwa variasi 20 % memiliki nilai 

kuat desak, kuat tarik belah, dan modulus elastisitas yang paling tinggi. Pada 

pengujian berat volume beton pada umur 28 hari dengan variasi yang telah 

ditentukan didapatkan data secara berturut-turut 2457,20 Kg/m3; 2398,72 Kg/m3; 

2159,79 Kg/m3; 2159,79 kg/m3; 1831,58 kg/m3. Sesuai dengan ACI 213R-03 dan 

SNI-03-2874-2012 bahawa yang termasuk beton ringan memiliki berat volume 

lebih kecil dari 1920 Kg/m3, sehingga yang termasuk sebagai  beton ringan adalah 

variasi 80 %.  

 

Kata Kunci : Beton ringan, agregat kasar berbahan plastik HDPE, kuat desak 

beton, kuat tarik belah, modulus elastisitas 

 


