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INTISARI 

PENGARUH PEMAKAIAN LIMBAH KERAMIK SEBAGAI PENGGANTI 

SEMEN PADA TANAH LEMPUNG, Yohanes Marendra Christyosakti, NPM 

16.02.16422, tahun 2020, Bidang Peminatan Geoteknik, Program Studi Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Pondasi jalan pada konstuksi jalan memiliki salah satu faktor penting dalam 

pengerjaanya salah satunya yaitu tanah. Namun dalam pengerjaan pondasi ini, 

masih terdapat beberapa daerah sulit dijangkau material dan memiliki tanah bersifat 

jelek yang tidak masuk dalam persyaratan konstruksi. Metode campuran tanah 

semen dapat mengatasi permasalahan ini. Dalam penggunaan semen pada 

konstruksi secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak global warming. Bahan 

limbah yang bersifat pozzolan merupakan salah satu alternative untuk 

menggantikan semen, salah satu limbah tersebut adalah limbah keramik.  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh limbah keramik terhadap 

kadar semen optimum antara 5% dan 6% dan menggantikan bahan semen dengan 

bahan limbah dengan variasi 25%, 50%, 75% dan 100% pada pemeraman selama 3 

hari, 7 hari dan 28 hari. Pada pengujian kadar semen terdapat 2 sampel pengujian 

tiap campuran tanah dan 1 sampel tiap campuran limbah keramik sebagai bahan 

pengganti semen dengan jumlah total 12 sampel pengujian kuat tekan bebas pada 

campuran tanah semen dan pada campuran limbah keramik sebanyak 12 sampel 

pengujian kuat tekan bebas dan 4 sampel pengujian CBR. Terdapat beberapa 

pengujian pada penelitian ini yaitu pengujian kadar air, berat jenis, pemadatan, 

batas atterberg, kuat tekan bebas, dan CBR.  

Hasil penelitian didapatkan bahwa kuat tekan bebas campuran 

menggunakan limbah keramik sebagai bahan pengganti semen lebih rendah 

dibandingkan campuran tanah dengan semen dengan kadar campuran paling besar 

yaitu tanah + 6% semen (25% limbah keramik + 75% semen) dengan գu sebesar  

3,892 kg/cm2 dibandingkan dengan campuran tanah + 6% kadar semen (0% limbah 

keramik + 100% semen) dengan գu sebesar 25,993 kg/cm2 pada pemeraman 28 hari. 

Namun nilai CBR pada campuran bahan pengganti masuk pada persyaratan 

konstruksi dengan nilai CBR sebesar 191,66% pada pemeraman 7 hari. 

 

Kata kunci : Tanah semen , pozzolan, limbah keramik, kuat tekan bebas, CBR 


